CHUONG II

THANH PHAN VA TINH CHAT LATEX

Latex 1a mi cao su & trang thai phan tdn nam ling lo trong
dung dich chtta nhiéu chat vé co va hitu co.

Hién nay ta biét duoc latex tao ra trong hé thong mach latex
doc lap véi hé théng mach nhua thong thudng va chi biét it vé
nguén goc sinh 1y ctia no. Cac tac gia nhu Harries va Ditmar nghi
rang cao su la mot chat sinh ra ti sy bién déi cia chat glucid ma
dac biét 1a cac pentosan. Nhing tac gia khac thi thay co su lién
quan gitta dong hoa cao su va su tiéu thu amidon duy tri. Prokofiev
két luan qua cudc khdo sat cia 6ng la sy tong hop cao su xay ra
trong mach latex phat xuat tu hydratecarbon, theo luge d6 nhu
sau: monosaccharid—acetone—acetaldehyde—isoprene—cao su.

Sau nay, tit nhing cudc khdo ciu vé cay cao su Guayule,
J.Bonner dit gid thiét 1a cao su thanh 1ap theo kiéu tién trinh sau
day: acid acetic phan tng v6i acetore sinh ra acid B—methylcrotonic,
acid nay tu ngung tu theo phdn tng khit cho ra chuéi isoprene.
Cac khdo sat cia Teas vé cay cao su Hevea brasiliensis cting di t6i
xac minh chic nang d6 cda acid acetic.

A. THANH PHAN LATEX

Ngoai hydrocarbon cao su ra, latex con chita nhiéu chat cau tao
bao gio cliing c6 trong moi t& bao song. Do 14 cac protein, acid béo, dan
xudt cua acid béo, sterol, glucid, heterosid, enzyme, mudi khoang.
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Ham luwong nhiing chat cau tao nén latex thay déi tuy theo
cac diéu kién vé khi hau, hoat tinh sinh ly va hién trang séng
cia cay cao su. Cac phan tich latex ti& nhiéu loai cay cao su
khac nhau chi dua ra nhing con s6 phéng chitng vé thanh phan

latex:
Cao su chiém ti 30 — 40%
Nuéc 52 - 70%
Protein 2-3%
Acid béo va dan xuat 1-2%
Glucid va heterosid —————————- khoang 1%
Khoang chat 0,3-0,7%

Nhiéu dang cao su trén thi truong déu co chita nhiéu hoic it
lwong chat cau tao latex phu, hodc co chita nhitng chat bién doi
clda ching va co6 thé ching co tinh lién hé mat thiét véi tinh chat
cua cao su tho hay latex dugc bao quan.

Vé phuong dién ky thuat, c6 thé noéi trit cao su ra ta khong
biét tuong tan thanh phan cdu tao latex, nhung ta biét duge
thanh phan latex nhu thé nao va nhing thay déi cia chung co6
anh hudéng gi t6i tinh chat cau tao cda cao su va latex dung
trong cong nghiép ché bién san pham cao su.

L Csu tric thé giao trang:

Téng quat, latex duoc tao bi nhing phan ti cao su nam ling
lo trong chat 1ong goi la “serum” twong tu nhu serum cua sia.

Thuong thuong nguoi ta thita nhan tinh phan tan 6n dinh co
duge 1a do cac protein bi nhitng phan ti cao su trong latex hut
14y, roi do tinh chat ion cta protein &nh huéng dén cac phan ti
cao su mot ion A&m nhu trong truong hop cia da s6 chdt nhid
tuong thién nhién. Ion cung dién tich sé phat sinh luc day gitta
cac hat ti cao su (ion khac ddu sé hut 1an nhau, cac phan ti cao
su hut dinh vao nhau, goi la sy dong dic latex). Ban chat dich
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thuc cda cac protein nay thi chua ré hoan toan, nhung nguoi ta
biét dugce ngoai protein ra con co lipoidic va vai chat vo co.

Serum ciing ¢6 chita mot phan nhing chat hgp thanh thé giao
trang, chd yéu d6 la protein va phospholipid va moét phan 1a
nhing hop chat thanh dung dich that nhu: muéi khodang,
heterosid véi 1-methylinositol hoac quebrachitol va cac amino
acid, amine, vé6i ti 1é thap hon.

— Ti 1é pha bi phan tan hay ham lugng cao su kho:

Ti 1é pha bi phan tan hay ti 1é cao su trong latex thuong duogc
goi la ham lugng cao su kho (ma & vai nuéc thuong goi la
DRC ). Viéc biéu thi “ham luong cao su kho” khong duoc ro
rang day dd vé cac tri s6 mudn xac dinh va nguoi ta phai thua
nhan ham lugng cao su khé (DRC) la khai luong chat kho trong
100g latex dwgc dong diac hoa va x& ly trong nhing diéu kién
hop tiéu chuan.

Ti 1& cia cac chat cdu tao latex phi cao su van con lan 1on
hydrocarbon cao su, ma noé con thay d6i tuy theo cach ché tao.
Ham luwong trong cao su cida ching dugc phan tich bang phuong
phdap AFNOR. Trong cao su t¢ xong khoi thuong mai ché tao
trong nhing diéu kién céng nghiép thong thuong nhat la vao
khoang 5% dén 7%.

Nhiéu két qud xac dinh ham lugng cao su khé da giup cho ta
co kién thitc t6t vé gidi han cida bién thién va vé cac yéu to xac
dinh. Qua hang ngan cudc phan tich cia Vién Khao ciu Cao su
Dong Duong trude day cho biét, ham luwong cao su kho trong la—
tex clda cdy cao su tiét ra cao nhat dat t6i 53% va thdp nhat la
18%, moi yéu t6 anh huéng téi nong do latex sau khi latex chay
ra khoi cay duwong nhién khong ké. Nhitng nguyén nhan chinh

1. Chit viét tat clia Anh tir nhitng chit Dry Rubber Content cé nghia la Ham Iugng cao su
khé. C6 ngusi hiéu 1am DRC la Densité Réel du Caoutchouc nén dich |a Ti trong that
cla cao su.
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lam thay déi ham luong cao su khé la tinh di truyén cda cay cao
su, tudi cay (cay tré cho sé luong latex cao nhung ham lwong cao
su kho lai thap, cay gia nguoc lai) va diéu kién sinh ly cida cay.
Trong cac diéu kién sinh ly, hién tugng vé thay do6i mua la dic
biét quan trong.

Néu tat cd nhiing diéu kién khac khong déi, thi dic tinh di
truyén co6 thé noi lén duge latex thudc “clone” hay ho nao d6 biéu
thi dac tinh qua ham lugng cao su trung binh hang ndm noéi
chung tit 25% dén 35% trong nhitng nam cao mu dau tién va 35%
dén 45% trong nhiing nam khai thac cudi.

Trung binh, ham lugng cao su khé cia latex cay tang lén déu
déu ti nam nay sang nidm khéc va ting dén miic t6i da khi cay
da cao mu téi vang cao 1an thit ba. Vé bién thién ham lugng cao
su khé x4y ra trong nam, ta co6 thé xem do thi sau day (dac biét
thdy ro ¢ Viét Nam noi c6 hai mua ro rét):

DRC (%)
45%“. Cay trong duoc
10 nam
40% |*
35% | Cay trong duoc
8 nam
. . . Thang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

G.IL.1. Thi du vé su bién thién DRC theo mua
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Vé @iéu kién sinh ly cda cay cao su, tong quat nguoi ta thay
ham lugng cao su kho c6 xu huéng ha thap khi sy hap thu va
chuyén héa cac khoang t6 duge dé dang (tinh trang xay ra
thuan). Nhung no cing c6 xu huéng (trai nguoc lai) ha thap khi
chat httu co du trid boi vao viing cao mi (ving vé cao) bi can tré
(tinh trang xdy ra nghich). Ham luong cao su kho thap nhat
duge nhan thay khi qua trinh tong hop gidm t6i téi thiéu.

1 1. Lutordes:

Nhitng khdo sat latex tiét ra tit cAy cao su (qua kinh hién vi)
da ching minh 1a cic phan ti cao su khong phai cdu tao nén
“pha” bi phan tan duy nhat cda latex. Frey—Wyssling cho thay ro
su hién dién cda vai tiéu cau thudc vé nhua va c6 mau vang,
ngoai cac phan ti cao su ra. Cac tiéu cau nay hién dién vé6i s6
rat nho, chung c6 dang hinh cau va néi chung to hon cac phan ti
cao su. Chung dugc goi l1a cac phan ti Frey—Wyssling.

Cac nguyén nhan nhuém mau vang it hoic nhiéu cia latex
déu co6 y nghia, vi sw nhuém mau nay tw phan anh séc dang cida
“crépe pale” hay crépe trang. Eaton va Fullerton da tim thay
mau vang do 1a do su hién httu cta sac té caroten. (Trong linh
vuc nay co cac nha khao ciu khac la De Vries, Van Harpen,
Altman va Kraay, Mc Colm). M6t diém dic biét quan trong qua
cac céong cudc tim cach phan tich cac phan tid mau vang cda
Frey—Wyssling ra, qua phép ly tdm, chitng minh duoc latex tuoi
v6i diéu kién khong bi pha lodng hay tac dung v6i ammoniac co
chita ciac phan ti & trang thai lo ling khac biét véi cac phan ti
cao su, hoi nidng hon nudc va qua ly tam (2.000 vong/phuat) thu
duge dudi dang khoi giong nhu chat keo mau vang nhiéu hay it,
thuong chiém tir 20% dén 30% thé tich ban dau cia latex. Nhing
phan ti nay duge goi 1a “lutoides”. (Xem hinh II-1) Diéu chu y la
phan lutoides chi phan ly dugc qua phép ly tam véi diéu kién 1a
latex khong bi pha lodng hay cho ammoniac vao.
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H.IL.1: Dang cia lutoides & latex tuoi, du6i kinh hién vi,
sau 2 gio cao mu (phong dai X 400).

Cac lutoides & trang thai ling lo tu két tu dan khi latex duoc
gitt trong vai gio va dudi kinh hién vi, dang cda ching thay déi
dan dan.

Phan vang phan ly cda phép ly tam c6 chita moi lutoides va
cac phan ti cia Frey—Wyssling tu & bé mat dudi dang mét 16p
mong c¢6 mau vang tuoi ma thé tich khong qua 1% thé tich ban
dau cia latex. Latex con lai dugc goi 1a phan trang.

Lutoides thé hién dac tinh qua ham lugng nuéc rat cao,
khoang 75% dén 85%; va ngoai nudc ra gobm c6 mudi, protein va
cac chat tan trong acetone (co6 1& 1a phospholipid). Phan vang
phan ly qua phép ly tdm van c6 chita cac phan ti& cao su. Theo
Haan-Homans va Van Gils, nguyén thuy lutoides khong c6 chia
cac hat tit cao su, nhung do xu huwéng két tu manh nén né bi kéo
theo. Ti 1é cao su phan vang 1la mot ti 1&6 dang chd y (chiém
khoang 30% chat kho).

J. Ruinen nghién ctu lutoides va su dinh vi cia chung trong
cac moé cay cao su Hevea brasiliensis qua kinh hién vi cho biét
lutoides c6 thanh phan rat phitc tap. Ching hién dién nhu
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nhiing thé nhat dinh trong nguyén sinh chat, doc theo mang té&
bao cing nhu trong khéng bao va theo Ruinen, 6ng bac bo su
kién nguyén sinh chat & trong khong bao cing mot luc véi cac
phan ti cao su. Nhung, cling c6 thé cac phan tit cao su cia “phan
trang” cdu tao nén pha bi phan tan thong thuong cta dich khong
bao, trong lic cac lutoides 1a nhing phan nguyén sinh chat ciing
gbm c6 cao su theo cach thitc thanh 1ap nhu vay.

Haan-Homans va Van Gils cho két quéd phan tich phan vang
va trang qua bang II.1 duéi day:

BANG II.1

Ham luong cac chat phi cao su ciia phdn vang va phén tring

TRICH KHO TRICH KHO
PHAN VANG PHAN TRANG
(lutoides) (pha cao su
bi phan tan)
- Tro ... 0,9 dén 1,1 4,0 dén 7,0
- Mg (mg MgO/g cao su)... 0,5-0,7 4,0 -12,0
- P (mg P,0,/g cao su)... 2,0 —-4,2 16 - 28
- Pam ... 0,4 -0,5 1,2 - 2,0
— Trich ly v6i acetone... 2,3-29 43 -7
— Chi s6 acid tu trich ly acetone... 180 - 250 500 - 850
— Trich ly nuée... 1,0-2,0 10,0 - 20,0

Ta can luu y t6i cac ti 1é 16n nhat cda cac chat cdu tao khong
phai 1a cao su & phan vang. Béi vi vai chdt nao do trong cac chat
cau tao nay tham gia truc tiép hodc gian tiép vao tinh chat cia
cac dang cao su thuong mai (phosphorus va magnesium anh
huéng t6i tinh 6n dinh cda latex, hop chat nitrogen anh huéng
t6i dac tinh luu hoéa), ta c6 thé nghi rang phan vang, tic lutoides
1a mot yéu té cla su thay d6i. Su kham pha cac lutoides da tao
nén mot tién bd quan trong cho viéc nghién citu su dinh vi cia
nhing chat phi cao su.

Phan vang thi khong bén 1dm, va lai, khi phoi ra khong khi,
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noé tu nhuém mau nhanh chéng. Sy nhuém mau nay la nho vao
hoat tinh cida cac enzyme oxy hoa. Cac enzyme nay trong phan
vang tich cuc hon trong phan trang.

Tinh khéng bén cda phan vang giup latex twoi chiu sy dong
dac hoa ting phan va nhu thé trong mot thoi gian dau, thai tru
duogc da s6 phan lutoides, két qua 1a thai tru sic to vang.
Phuwong phap nay duoc diung nhiéu nhat trong viéc ché bién
crépe semelle, sdn pham tir su déng dac latex, trang nhiéu hon
hét. Vé phuong dién ky thuat, nhiing chat ciu tao latex phi cao
su, sdn pham tut sy déng dic thi nhat thi rat giau chat xuc tién
(accelerator) luu hoa thién nhién, nhu ta da thay & bang I1.1 két
qud phan tich. Hinh nhu cao su cia doan dau ciing c6 nhiéu chat
chong ldo (hay khang oxygen) didc biét nhat lién hé t6i su oxy
hoéa tac dung béi anh néng.

12 Phén ti cao su:

Néu ta khdo sat mot giot latex loang qua kinh hién vi & buong
t61 mo, ta sé thay co mot s6 rat 16n tiéu cau chuyén dong brown.
Vé hinh dang cta ching, bén canh cac phan ti c6 hinh cau, vai
phan ti c6 dang khong déu (nhu hinh qua 1é), cic quan sat nay
dugc ap dung chd yéu véi nhitng hat ti¢ to nhat. Van dé hinh
dang cda cac phan tit cao su da duwa t6i nhiéu cudc tranh luén;
theo Petch va Bobilioff 1a nhing nguoi khdo sat truée hét, cho
ring cic phan ti cao su hién dién khong phdi 1a hinh cau.
Nhung Lucas dung mot kinh hién vi lam viéc bang tia ti ngoai
dé khao sat cho biét hau hét cac phan tit cao su trong latex ké ca
ciac phan ti rat nhé déu la hinh c4u; néu vai phan ti nao do
xuat hién véi dang khac, d6 1a phan nhiéu cac phan ti hinh cau
tu lién két cho ra mot phan ti méi co kich thude 16n hon va co
dang khong déu. Gia thuyét nay hién nay dugc cong nhan.

Vé cdu truc cda hat tit cao su, tit cong cudc nghién citu cia
Hauser, c6 st dung may vi thuc nghiém Zeiss, tac gia cho rang
hat ti& cao su cdu tao gobm mot vé cao su dic bao boc mét cao su
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léng va sanh, & ngoai 1a mét 16p protein do vé hap thu. Van dé
nay d4a bi Bloomfield bac bo. Tt két qua cua Bloomfield, ta nhan
dinh dugc 1a khong thé thita nhan khéi 16ng do Hauser quan sat,
tao tw hydrocarbon c6 phan tit khoi thap.

Van @é kich thuéc khong dong déu cda phan ti& cao su duoe
tranh luan nhiéu hon van @é hinh dang. Dé hiéu la, vi c6 mot
lugng chat cdu tao latex (khong phai 14 cao su) bi nhing hat ti
hut 14y, titc 1a noi dén bé mit cia nhing hat nay, tao ra su
khong dong déu vé kich thude. Noi khac di, ti s6 chat cau tao la—
tex phi cao su trén cao su cho nhitng hat tit nhoé sé cao hon cho
nhing hat ti& 16n. Néu mot xit 1y nao d6, c6 tac dung phan ly
thich hop cho ra duwgc hat tt nhé nhat hay lon nhat, sé thay co
nhing khéc biét & thanh phan cao su di ché tao, nhing khac
biét nay sé phan anh 1én tinh chat. Thiy r6 hon cd 1a & truong
hop cao su co xuit xi¢ tit sy dong dic phan doan, hay cao su thu
14y tt serum thai ¢ qua trinh ly tam.

Theo doi nhiing thi nghiém 1an dau qua kinh hién vi, trong
nhiéu nidm nguoi ta nhin nhan hat ti& cao su & latex c6 kich
thude gitta 0,5 micron va 6 micron (duong kinh) va sé hat 1én téi
2 x 10® cho moi cm? latex. Vé sau, véi nhitng phuwong phap hoan
hao hon, nguoi ta da lam 16 r6 duge mot s6 16n hat ti nho nhat.
Theo Kemp, s6 hat cao su ¢ 1g latex 40% la 7,4 x 10'%; Lucas lam
viée v6i tia ti¢ ngoai, nhan thay 90% hat ti cao su & latex co6
duong kinh duéi 0,5pum.

Vé sau nay Hessels thay qua trinh phan doan va phéan tich
nhi twong latex cidy cao su Hevea brasiliensis bing phuong
phap két tang.

Theo nhitng dudng biéu dién két tang ma Hessels lap ra, ta co
thé tinh toan thay néu 90% hat t cao su c6 duong kinh duéi
0,5um, gan 3/4 cao su & trong cac hat tit ma duwong kinh cao hon
con s6 nay.
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Co lé ti 1é nhing hat ti& co kich thuée thay d6i khac nhau tuy thudc
vao nguodn goc latex. Theo nhitng diéu da biét tir 1au, latex cay tré, da
s6 1a co hat tit nhé. Tuy nhién quan niém nayan duoc xem xét lai,
can phai st dung phuong phap chinh xac hon, nhu phuong phap
Hessels hay don gidn hon 1a phuong phap Cockbain ma ta sé dé cap.

Hessels nghién citu thanh phan cao su tit méi doan. O bang
I1.2 sau day, giup ta so sanh thanh phan cao su két qua tu sy
dong dic phan doan véi thanh phan cao su cda latex khéi dau.

BANG IL2
Thanh phan cao su ti méi doan va ti latex khéi dau

DOAN DAM (%) TRO (%) | CHIET RUT CHIET RUT (+)
VOI NUOC | VOI ACETONE
1 0,04 0,06 0,5 2,2
2 - - - -
3 0,17 0,08 0,7 3,7
4 - - - -
5 0,44 0,10 1,7 6,1
6 - - - -
7 0,74 0,17 3,3 8,9
8 - - - -
9 1,46 0,38 12,0 12,9
Latex 0,30 0,10 1,5 4.5
khéi dau
+ Nhiing s6 nay hoi cao hon nhiing s6 & latex thuwong béi co tac dung cia
oleate ammonium s dung nhu chat 6n dinh latex.

Sau hét, déi véi bé mat cia 1g cao su, ti 1é chat cdu tao latex
phi cao su bi hdp thu thay d6i tit 16 doan 1 cho dén 7,3 & doan 8 +
9, Hessels ghi chu nhting s6 lién quan t61 nhing yéu t6 hap thu
khac nhau nay déu tuong duong voi nhing s6 tng véi ti s6 bé mit
& doan 1 va 6, nhung thap hon ¢ nhitng doan 8 va 9.

Sau d6, Van den Tempel khéo sat qua kinh hién vi lam viéc
v6i tia tit ngoai va qua kinh hién vi dién t, cho kich thuéc cia
cac hat ti va su phan bé cda ching chinh xac lai. Ong cing nhu
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Cockbain dinh kich thudc trung binh cda hat ti cao su qua tac
dung cida mét chat tdy va khao sat sy phan b cia no gitta pha
nudéc va pha cao su.

Tinh khac biét cia hat ti cao su c6 thé khong chi duy nhat vé
su khac biét kich thuéc, nhu M. Huret chiing minh tu qua trinh
siéu ly tam latex. Cong viéc nay nham vao latex da duoc bao
quan nhung chua dam déc hoa va co s dung téi may siéu ly tam
Huguenard, véi bé phan “bol” dat t6i van toc 100.000 vong/phiit.

O cung diéu kién nay, co nhung su kién xét thay:

— Phép siéu ly tam giup ta thu duge mot serum khong co cao sul.

— Céac hat ti cao su tu phan ly dudi dang thé nhao sét hay
sanh, nhung khong giong thé thu duge ti sw dong diac. Thé 1énh,
sanh nay gom hai phan phan biét ré: phan ning nhat véi ti trong
0,926 c6 mau vang, phan con lai co ti trong 0,907 1a mau trang.
Tra vé pha phan tan, hat ti cia phan vang, da s6 chi thay duoc
qua kinh siéu hién vi, trong lic phan trang gom c6 nhiing hat ti
to hon. Cao su é phan vang chi gdbm khoang 3% téng cao su.

Céac phan tich 2 phan nay da lam ré dugce sy khac biét 1an lugt
vé ham luong nude, protein, acetone va tro nhung khong co ti 1é
nao chinh x4c. Phan vang ing véi phan nang nhat ma Hessels da
phan ly duoc, trong lic phan trang @ng véi phan nhe nhat ma tac
gid nay da dé xuoéng.

Ta can noi thém, co6 nhirng thue nghiém bang phuong phap ly
tam véi toc dd cao ma Vién Khao citu Cao su Dong duong trude
day theo dudi va cac két qua chua cong bo hinh nhu la nhiing
phan t& phan vang do M. Huret dé xuéng la phat xuat tu
lutoides ma Haan-Homans va Van Gils d4a noi dén, cac lutoides
nay nhu ta da noi, bi hoa tan béi tac dung cia ammoniac. Nhing

1. Sirdung may ly tm thudng hay may ly tdm céng nghiép (chua dat t&i may ly tam siéu t6c)
dé cb dic hoéa latex, serum thai ra bao gi& cling con Ian mét lugng cao su (lam cho serum
cling c6 mau trang sia).
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diém luu y nay bac bd gid thuyét cda cac tdc gid cho rang
lutoides chi c¢6 chita cao su gi lai tinh chat co hoc, nhung giup
ta hiéu rang trong latex cung lic co cac phan ti¢ cao su co6 tinh
chat khac nhau. Chu y 1a thanh phan cda phan vang kha tuong
tu voi thanh phan cida lutoides va chd yéu phan biét qua ham
lugng tro. Trude khi c6 tdc dung cia ammoniac, cac lutoides
phéi hop véi ti 1é 16n chat cau tao vo co nén c¢o ti trong hoi cao
hon ti trong cda latex; dudi tac dung cia ammoniac, thé nay bi
phan gidi: né tu két tia thanh mot phosphate ammoniac
magnesium phiic hop ciing 161 kéo protein theo, va cac phan ti&
gitt lai sic t6 vang giau protein va lipid. Khi thai trir lutoides, ta
thuc su khong con thdy phan mau theo nhu M. Huret.

Il Thanh phin hoa hoc latex cdy cao su (Hevea brasiliensis)
Il 1. Hydrocarbon cao su:

Pha phan tan cda latex chi yéu gom c6 gan 90% hydrocarbon
cao su voi cong thuc (C.H) ma ta sé dé cap chi tiét trong
chuong khac. O day ta noi toi do trung hop cao su.

Bloomfield da thuc hién nghién cttu quan trong di t6i két luan
hydrocarbon cao su lic n6 chay khoi cay cao su la da ¢ du6i dang
polymer (chat trung phan). Nhing con s6 c6 duge qua phép do
tham th4u cing nhu do d6 nhét da chiing minh cao su cda cay
cao su Hevea brasiliensis thu 14y & nhing diéu kién binh
thuong, gdm c6 hang loat polymer déng ching ma phan ti khéi
dai ttr 50.000 dén 3 x 106. Tong quat, mot ti 1é rat 16n (it nhat 1a
60%) hydrocarbon c6 phan tit khai cao t61 1 dén 3 x 10°. Tuy theo
nguédn goc cay, co nhimg bién thién dang chu y vé ti 1&é hydrocar—
bon ¢6 phan ti khéi cao va thap; va nguoi ta tim thay lwong hy—
drocarbon ¢6 phan ti& khéi thap (nhé hon 250.000) cia cao su
tuong d6i mém thi 16n hon lwong hydrocarbon c¢6 phan ti khoi
th4p cia cao su cing hon.

112 Pam:
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Chu yéu d6 la protein hay nhitng chat dan xuit ti qua trinh
dehydrate hoa enzyme. Mot latex tuoi ¢o6 ham lugng cao su kho
la 40% thi dam vao khoang 2%, trong d6 protein chiém tu 1%
dén 1,5%. Ti 1é nay thay d6i theo thanh phan bach phan cda cao
su trong latex.

Protein binh thuong bam vao cac hat ti cao su toan bo giup
cho viéc 6n dinh thé giao trang, mot phan béi dac tinh dién tich
duoc cia ching nho cac nhom — COOH va nhom — NH, tw do va
mot phan béi tinh “hydrophilie” cia chung.

Piém diang dién cda toan bo protein latex dugc dinh gida 4,6
va 4,7. Xung quanh pH nay, cac hat ti déu 1a dién trung hoa va
do on dinh cda latex tré nén xudng thap; chinh su kién nay @it
ra van dé dong dic hoa latex bang acid.

Protein c6 thé tach ra thanh nhiéu nhém khac nhau tng véi
tinh hoa tan va diém déng dién khac nhau. T nam 1927, Bishop
c6 lap duge 3 phan phan biét ma 6ng dat tén 1a protein A, B va
C. Midgley da ching minh toan b6 cac protein nay ing véi cong
thitc nguyén (C, H, N, O,) va qua qua trinh dehydrate hoa ta co
duge 1 gam rat lodng amino acid. Theo Altman, cac amino acid
déu hién hitu ngay tit lic thu hoach, khong ké c6 mat tiép doé béi
su dehydrated protein. Ap dung ky thuat phan gidi, Altman
chiing minh rang latex c6 chita cac chat dam kiém tu nhién, hoac
béi hién tuwgng hu théi, nhu cholin, colamin, trigonellin va
stachydrin.

Ngay nay nguoi ta thita nhan latex ¢6 chita cac hop chat dam
nhu sau: arginin, acid aspartic, acid glutamic, alanin, cystin,
cholin, colamin, glycin, histidin, hydroxyprolin, isoleucin,
leucin, methionin, methylamin, ornithin, prolin, phenylalanin,
stachydrin, tryptophan, tyrosin, trigonellin, turicin, valin.

Phan nhiéu cdc hgp chat protein binh thuong ching bao
quanh cac hat ti cao su trong latex twoi da thu hoach c¢6 thé loai
trit duge qua nhiéu qua trinh xit ly khac nhau nhu:
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— Latex pha loang ra c6 sy hién hitu cua savon (nhu oleate po-
tassium), k&€ d6 dem ly tAm hodc créme-hoa (phuong phdp
crémage), cong viéc nay lam di lam lai nhiéu lan;

- Latex dem nung nong co6 sy hién dién cda xat an da.

— Latex cho xtt 1y b6i enzyme nhu trypsin.

Nhung trong cac phuong phap ké trén chwa c6 phuong phap nao
co thé loai trir duoce hoan toan protein ma cac hat ti cao su gitt lai,
luén luén con sot lai it nhat 1a 0,02% dén 0,03% protein, bdi 1y do
nay ma nguoi ta tin co cac chite hoa hoc lién két voi cao su.

T ndm 1920, 6ng O.de Vries da quan sat nhing bién dsi 16n
vé ky thuat cla cao su khi latex trai qua cac xi 1y nhu i latex.
Ngay nay, hién nhién nhing xit 1y nay c6 hiéu qua sinh ra (tir cac
protein) cac chdt c6 phan ti khoi nho hon, co chic ning cia chat
xtc tién lwu hoa. Vao nam 1948, Altman da lam sang to van dé
bang cach chiing minh cac dan xuat protein, nhu cholin, colamin,
trigonellin va stachydrin la nhimg chat xuc tién luu hoa rat cong
hiéu. Ong cting ching minh phan 16n cac amino acid ¢6 tac dung
nhu chat chong 140 hay khang oxygen cho cao su song.

Ngoai chitc ning wu viét cda protein vé sy thay déi cac tinh
chat cao su duge nghién citu sau xa, chitc nang cda protein cing
dugc nghién citu qua viéc thé hién su quan hé mat thiét giia
ham luong nhom — NH,. cta cao su (chi s6 NH,) va “module™”
Iuu hoa.

Sau P. Compagnon va cung thoi ky la J.C.de Neef, G.E.Van
Gils nghién citu vé dnh huéng cia diéu kién dong dic hoa latex
to1 “module”, A.J. Kluyver va E.H. Houwink da ching minh la ta
c6 thé co duge mot cao su dong nhat hon ca vé tinh chat luwu hoa

1. Module day khéng phai la ing suét dan hdi Young ma Ia siic chju kéo dit & mot do
dan dai nhat dinh clia cao su luu héa. Con dugc goi la luc dinh dan.
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qua x 1y latex v6i vi khudn séng, nham pha hiy cac chat xic
tién luu hoa tu nhién.

Ham luwong protein trung binh cida latex c6 thé thay déi 16n
theo nhiéu yéu t6 nhu tudi cia cay cao su, mua hay su chuyén
do6i trang thai quan binh sinh 1y cida cay thiéu nguon dinh duéng
hay do cay bi cao mi véi cuong d6 manh. Gan day, nguoi ta da
ching minh la nhing diéu kién bdo quan va xi& ly latex déu co
thé lam thay d6i ham lugng hop chat dam cia latex va thay doi
phan t1& khai protein hay cin ba cia ching.

Nhu thé ta thay va hiéu ring cac protein chita & trong latex co
mot tdm quan trong cho qua trinh ché& bién cao su vi ching
khong ché mot s6 tinh chat tot cia cao su tho, anh hudng téi kha
ning luu hoéa, su ldo hoa cia cao su song, tinh dan dién va su
nodi phat nhiét cia cao su luu hoa.

I3 Lipid-

Trong latex, lipid va dan xuat cdia ching chiém vao khodng
2%, ta c6 thé trich ly dugc bang rugu hay acetone. Lipid thuong
bi hiéu lam la chat nhua (résines).

T ndm 1924, Whitby d4 chitng minh chat trich ly bang
acetone co chita cac chat don gian nhu acid oleic, acid linoleic,
acid stearic va acid palmitic, dong thoi ciing c6 chia cac chat
phic tap hon nhu cac sterol (phytosterol) va cac ester cua sterol.

Eaton da 1ap luan rang sic t6 dnh huéng 1én tién trinh nhuém
mau vang la carotenoid.

Vao nam 1930, Rhodes va Bishop d4 ching minh ngoai cac
lipid don gidn, viéc xi& 1y latex ciing nhu cao su co thé trich ra
duoc cac hop chat thuodc lipid nhu 1la chat phosphatid. Sau do,
cac glycolipid, amino lipid va sulfolipid cing duoc nguoi ta
trich ra.

R.H.Smith gan day da cho bang phan tich phospholipid latex
nhu sau:
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— Lecithin c6 chita chat duong khit oxygen hoa hop—————51%
— Phosphatidat kim loai c¢6 chia inositol hoa hop

va chatdubngkhir oxygen 105%
— Phosphatidyl ethanolamine 3%
— Triglyceride 20%
— Chat khong savon hoa duoc 15,5%

Ta chu y 1a viéc trich ly lipid bang ruou hay acetone da ching
minh dugc latex c6 chita ham luong acid béo ¢6 phan ti khoi
thap cang 16n bao nhiéu thi latex d6 cang cd hon bdy nhiéu. Vé
st phan b6 cda chung, lipid va dan xuat cia chung chia & latex
duéi ba hinh thitc khac nhau:

— Chi yéu ching c4u tao nén cac phan tit Frey—Wyssling;

— Chung tham dit vao thanh phan miit trong ctia cac phan tit cao su;

— Nhitng phan c¢6 phan tit khéi nhd hon, nhu cac acid béo bay
hoi hay muéi cda ching, déu tan hoan toan trong serum.

Cac hop chat lipid va dan xuat cda chung ciing la mét yéu to
anh hudng t6i tinh chat latex.

Téng quat, nhing chat nay la nhing chat hoat dong bé mit va
chung c6 tham gia vao tinh 6n dinh thé giao trang cuia latex tuoi
va cda latex da ly tam. Chang han nhu chi cAn mét luong savon
thap nhat cing dd dé 6n dinh tinh chat co ly latex da ly tam.

Vé linh vuc 6n dinh, phosphorus cda phospholipid tham gia
vao phan ing v6i magnesium cia latex sé sinh ra tac dung déng
déc latex. Ty 1é Mg/P trong latex khong thich hgp sé gay ra dong
dic latex khong hop luc 6 trén cay; méit khéc, ta sé thay lai
phosphorus dué¢i dang phosphate ammonium-magnesium & bo
phan “bol” cia may ly tam.

Néu dehydrate hoa phospholipid, sé thdy xuat hién cac pro-
tein kiém nhu cholin va colamin, ma Altman di ching minh
chiic ning cua chung nhu 1a chat xuc tién luu hoa thién nhién.
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Cac acid béo bay hoi cia latex tuwoi va nhat la cac acid béo
xuat hién vao lic tién hanh ly tam latex, chung tham gia vao cac
tinh chat cda latex da ly tam nhu:

— Chuing anh huéng mét phan vé su gia tang chi sé potasse;

— Ching c6 tac dung xau t6i tinh 6n dinh co hoc, déi véi cac
acid béo c6 phan ti khoi 1on;

— Chiing tham gia trong qué trinh hoa tan oxide kém ma nha ché&
bién cho vao latex.

Hién nay, nguoi ta cong nhan la sau khi hoa tan, mudéi kém
phan @ng voi savon cia acid béo cho ra moét savon kém khong
tan khi gia nhiét, phdn ng nay quyét dinh dén qua trinh gel
héa. Cé nhiéu chuyén gia nghién ctu tinh hoa tan cta oxide
kém trong latex di ly tAm, ma hinh nhu Van den Tempel gan
day da gidi quyét van dé bang cach lam ré chitc ning cia pH
va chie nang cia ti sé NHE/NH;L, titc 1a tie NH, tu do dén NH,
bi muéi hoa béi cac acid latex, chung chi yéu la nhing acid
bay hoi.

I 4 Glucrd:

Trong luc protein va lipid déu anh hudng to1 tinh chat cia la—
tex, thi glucid cau tao chi yéu tu nhing chat tan dwoc (ti 1é
glucid chiém ti 2 — 3% trong latex) lai khong c6 quan hé gi toi
mo6t tinh chat nao cia latex. Ngoai quebrachitol (1-methyl

inositol) cac glucid chinh tim thay ¢ latex la:
— Dambonite: 1,2—dimethyl inositol;
— Dambose: inositol.

Nhiing chat tan duoc trong nuwée chi 1an trong cao su véi mot
ti 1é rat nho (cao su to xéng khoéi hay mu t& co6 thé chita khodng
ti 0,1% dén 0,2%). Ti 1é nay co6 thé ting 1én trong vai truong hop

dic biét, nhat 1a cao su co duoc tit sy dong dic serum loai ra tu
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may ly tam. Nhu truong hop nay, cao su sé co6 do hit 4m rat cao
va sé bi vi khuan va ndAm méc tan céng rat manh.

L8 Khodne:
Vao nam 1938, C.P. Flint da cho bang nguyén t6 co trong mot

latex chwa dam dac hoa nhung da duwoc tac dung voi ammoniac
nhu sau: (nhitng sé nay duoc tinh % theo tong sé tro):

Na K Rb Mg Ca Mn Fe Cu

0,96 96 0,72 0,36 0,43 0,02 1,7 0,07

Ta phai chi ¥ 1 latex da cho ammoniac vao réi sé c6 mot anh hudng
ro rét to1 ham luong cua vai nguyén t6, nhat la voi magnesium.

E.R. Baufils 1a nguoi da nghién cttu toan bo anh huéng cia
kim loai trong latex. Sau nhiéu thi nghiém phan tich latex tuoi
va nhiéu loai latex khac nhau, 6ng cho két qua chinh xac hon vé
cac nguyeén to K, Mg, P, Ca, Cu, Fe, Mn, Rb nhu sau:

Kalium (K):

Kalium (potassium) la nguyén t6 quan trong nhat cia latex.
N6 c6 mat dén 58% tong s6 nguyén té duoc nghién citu téi. Mot
lit latex chita vao khoang 1,7g K. Ti 1é K v6i pha serum luén la
hing s6 (0,28mg cho méi 100g serum), trit truong hop cay cao su
thiéu chat dinh dudng.

Tat ca moi cay cao su dugc nghién citu déu thiy co ham luong
kalium & serum phu hop v6i nhau, mién la chiing & tinh trang
tot. Két qua 1a, ham luwong kalium trong latex thay déi theo chu
ky thue vat cing nhu theo ti 1é serum, tic la ti 1é nghich véi ham
lwong cao su cua latex.

Magnesium (Mg):

Magnesium la nguyén té chiém téi 24% tong s6 cac nguyén to
duoc nghién cuu. Mot lit latex trung binh chiwa vao khoang

700mg. Ham luong magnesium cia latex cay cao su co thé thay
doi dudi Anh huéng cia phan kali va phan dong bén cay.
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Magnesium anh huéng truc ti€p 1én tinh 6n dinh cia latex
tuoi, ké ca latex da ly tam.

Phosphorus (P):

Phosphorus 14 nguyén t6 chiém ti 16 gan bang ti 1é cia magne-
sium, trung binh chiém khodng 17% tong lugng khoang. Matlit la—
tex trung binh chita vao khoang 500mg phosphorus. Ham lugng
phosphorus co thé ting 1én dang chud y dudi hiéu qua cta su kich
thich san xu4t latex hay béi tac dung cia phéan lan.

biéu ta can luu y 1a ti s6 Mg/P cia mot latex phai la bang 1
thi latex nay méi co 6 6n dinh téot.

Trong truong hgp nguoc lai, latex sé thuong bi dong dac &
duong cao rach, ngan chian latex chay tiét ra va dua to1i latex da
dam dic hoa co6 do 6n dinh co hoc thap, néu thita nhan 1a c6 thé
ly tam duoc.

M.W. Philpott va D.R.Westgarth da ching minh c¢6 tuong
quan nghich gitta tinh 6n dinh co ly va ham lwong magnesium
cua latex da ly tam. Cretin cing la nguoi da lam ro6 tuong quan
nghich gia tinh 6n dinh nay va ham lugng phosphorus. Diéu
nay gidi thich vi sao ti s6 Mg/P can phai l1a 1, dé duéi tac dung
clia ammoniac cd hai nguyén t6 nay déu bi thai trix cung mot luc.

Calcium (Ca):

Trong latex, calcium chi hién dién véi nong d6 thap, chiém
khodng 1% téng s6 cac khoang t6 duoc xac dinh. Mat lit latex
trung binh chita vao khodng 30mg. Nhu vay ta khong can noéi toi
chic nang dong dac latex cda no.

Péng (Cu):

Do chitc nang sinh 1y cda no, déong 1la mot nguyén té6 quan
trong nhat cda latex. Mot lit latex trung binh chita vao khoang
1,7mg. N6 lién két truc tiép v6i pha serum. Luu y trong truong
hop cda cay cao su co6 sinh 1y quan binh t6t, ti s6 K/Cu ¢ pha se-
rum latex luon luén la 1.000 1a phu hop.
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Chitc nang ai oxygen cia dong dugce biét 1a anh huwéng nhiéu
t6i su 1do hoa cda cao su hay latex da ly tam (ta sé dé cap toi ro
hon & chuong oxy hoa va ldo hoa cao su).

Sat (Fe):

Ti 1é sat trong latex thuong khong nhat dinh, nhung trong
moi truong hop, né khong bao gio c6 qua 1mg cho moi lit latex.

Mangan (Mn):

Ciing nhu déng, mangan cing co6 ai lgc voi oxygen manh gay
ldo hoa cho cao su. Lugng mangan khong bao gio c6 qua 0,1mg
cho moi gam chat trich kho.

Rubidium (Rb):

Rubidium la nguyén t6 dugc Flint va Ramage tim thdy trong
latex. Beaufils cho biét la trong 1 lit latex c6 khoang 70mg, day
l1a ti 1é tuong d6i 16n. Nguwoi ta hién chua biét r6 nguyén t6 nay
c6 chitec ning gi vé sinh 1y cda cay cao su.

B. TINH CHAT LATEX

I Ly tinh:

1 1. 77 trong:

Ti trong cda latex duoc woe dinh 14 0,97. D6 1a két qua tuw ti
trong cao su la 0,92 va cda serum la 1,02. SG di serum co ti trong
hoi cao hon nuée 1a do noé co chita nhiing chat hoa tan.

L2 Dj nhot:

Ta kh6 ma xac dinh dwoc tri s6 tuyét déi ctia d6 nhét. Do nhét
latex thuoc cac “clones” khac nhau nhung c6 cung ham lugng cao
su kho lai co thé c6 d0 nhét khac nhau. Nhing nguyén nhan
thay @6i nhu su két hgp vé6i ammoniac, kich thuéc trung binh
cda cac phan ti cao su, ham lugng cac khoang t6 cing déu co thé
anh huong t6i su tuong quan gita d6 nhot va ham lugng cao su.

Tong quat, d6 nhét latex twoi c6 35% cao su la ti 12-15
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centipoises, cia latex da dam dac hoa la ti 40cp dén 120cp (do
nhét cua nudce la 1cp).

Nguoi ta do d6 nhét ctia mot latex bang mot dung cu goi 1a
nhét ké (viscosimetre). Co hai loai nhét k&, mot loai ap dung tu
su roi cda vién bi va loai tru xoay tron. Nhét ké loai ap dung su
roi cda vién bi von 1a do téc @ roi cia mot vién bi bang thép
trong 1 6ng thiy tinh chita day latex.

L3 Sitte cdng mgt ngodr:

Stic cang mat ngoai cia mot latex t 30% dén 40% cao su la
vao khoang 38 dynes/cm? dén 40 dynes/cm?, trong luc stc cing
mit ngoai cia nudc nguyén chat 1a 73 dynes/cm?.

Chinh lipid va dan xuat lipid 14 tac nhan dnh huéng téi sic
cang mit ngoai latex, nhat la cac savon acid béo.

L4 pH:

Tri s6 pH cda latex c6 &nh huéng quan trong t6i d6 6n dinh
latex. Latex tuoi vira chdy khéi cay cao su c6 pH bang hoac hoi
thap hon 7. Dé trong vai gio pH sé ha xuéng gan 6 do hoat tinh
cda vi khudn va latex sé bi dong lai.

T ndm 1922, nguoi ta lam xuat hién khi carbonic ¢ trong la—
tex tuwoi. F.J. Paton va H.M. Collier chitng minh vao lic cao mu,
latex chita 20 mEq anhydride carbonic cho méi lit serum; sau 6
gio dé yén, ham luwong nay t6i 85 mEq.

Hién nhién khi carbonic tao ra c6 tac dong it nhat la mot
phan vé su ha thap pH trong nhing gio ton tri dau tién. Tuy
nhién, ta khéng thé qui su ha thap pH nay vao su dong dic ngau
nhién latex sinh ra vao nhing gio cao mu. Van Gils da chung
minh magnesium tu latex tao véi savon c6 ¢ cac hat ti cao su
thanh mot savon khong tan, va savon nay c6 anh huéong mot
phan lén su dong dic latex ngau sinh.

O cac don dién cao su Viet Nam nguoi ta thuong nang cao pH
latex bang cach thém vao ammoniac dé tranh latex bi dong dac
khong hop lic, trude khi xi 1y no tai xuéng.

CAO SU THIEN NHIEN 61



O Viét Nam, ammoniac 1a chat duoc dung phé bién nhat, chd
yéu no co tac dung nhu chat sat trung va nhu chat kiém lam cho
latex khong bi anh huéng béi diém déng dién cia no. Va lai, am-
moniac nay khong phai 1a khong tac dung téi nhing chat cau tao
latex phi cao su; no co6 xu huéng hoa tan phan vang nhu Van Gils
da chiing minh va né ciing gy ra su hydrate héa khai dau 6 protein
va lipid

Truoc day nguoi ta do pH latex theo phuong phap so mau,
nhung hién nay phuwong phap nay khong ducoc dung toi do do duc
cia latex khéng thé nao cho két qua chinh xac nhu ¥ muén, ma
nguoi ta dung téi phuong phap do pH béng dién cue thiy tinh
(électrode de verre) dé do nhanh va dé thay hon.

L5 Tinh dén dién:

T ndm 1940, Van Gils la nguoi dau tién do doé dan dién cia
latex. Ong da ching minh d6 dan dién cda latex bién ddi nghich
theo ham lwong cao su. Hién nhién chinh serum la chat anh
hwéng truc tiép dén tri sé cia do dan dién dic biét do cac hop
chat ion hoa ma no chia.

Van Gils ciing cho thay d6 dan dién cia mét latex twoi duoc
bdo quan v6i mot lwong ammoniac cuc thap hodc khong co am—
moniac sé tang cuc nhanh. Vao nam 1955, A.S. Cook va K.C.
Sekar da lap duoc su tuong quan gita tinh dan dién cia latex
tuoi hay latex da ly tam va ham luong acid beo bay hoi cia no.
Dac biét ho chitng minh su bao quan latex khong hoan toan
truée khi dem ly tam la nguy hiém, vi mét phan acid béo bay hoi
nay (béi su hu thoi) sé tu tao tré lai ¢ latex da ly tam. Ngay nay
con nguoi da biét r6 anh hudéng xau cac acid béo bay hoi téi do
on dinh co 1y va t6i chi sé potassium cda latex da ly tam.

I Tink chst sinh hoa:
1 Enzyme:

Haan- Homans cho biét trong latex tuoi co cac enzyme nhu

62 CAO SU THIEN NHIEN



catalase, tyrosinase, oxydase va peroxydase. Ngoai tri catalase
ra, cac enzyme khac déu co chat kiém ham di kem.

Haan-Homans ciing noi ré su hién dién ciia mot esterase trong
latex va Smith chitng minh mét enzyme khac c6 thé gidi phong
cholin tit cac lecithin cua latex & trong vai diéu kién nao do.

Cretin lap ludn mét hé théng oxy hoa — khit cia latex tuoi hay
latex da ly tam chiu su lé thuéc cia cac enzyme c6 nhom — SH.
Ong chitng minh latex tuwoi ngay ti lic chay ra khéi cay cao su la
da c6 mot hiéu s6 dién thé oxy héa - khit duong vao khoang +150mV
va sau vai gio thu hoach né tré thanh Am (-100mV). Theo tai liéu cia
Vién Khao cttu Cao su Dong duong trude day cong bo thi nhing
chat duwoc xem nhu l1a chat kiem ham hé théng enzyme cho viao
latex sau khi ly tam, kha di thay déi duoc su bién doi cia latex
nay, trong lic nhing chat khit khac nhu chlorine hydrate hy-
droxylamine va pyrogallol thi kiém ham bién thién cia dé6 on
dinh co ly va co6 xu huwéng nang chi s6 potassium lén cao.

Cung y tuwong phu hop voi cac cong viéc lam cida Collier, tac
gid nay luu tAm t6i Anh hudng cia khong khi trong su bién doi
cia latex da ly tAm. Ta c6 thé tom tat la su ton trit latex & noi co
khong khi sé c6 xu hwéng phu tro su xuat hién cia cac acid béo
c6 phan tit khéi 16m, truc tiép vé viéc cai thién d6 on dinh co 1y,
trong luc su tién hoa & noi yém khi dua t61 xuat hién chi yéu la
cac acid béo co phan tit khoi nhé lam cho chi sé potassium nang
cao va lam cho tri s6 cia do én dinh co ly thap di.

Cac enzyme oxydase va peroxydase hién dién trong latex xuc
tac tac dung cia oxygen va peroxide t6i nhing chat cau tao la—
tex. Hau qua la sau khi latex dong dac, cao su co mau hoi xam
hodc hoi nau. Béi thé nguoi ta thuong cho bisulfite vao latex
trong viéc ché tao crépe nhat tring. Ta ciing can biét toc do hap
thu oxygen ciia latex tiy thudc kha nhiéu vao pH cia no; cac la—
tex dugc bao quan voi chat kiém ma pH gan 10 déu kha nhay véi
oxygen khi troi.
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Céac enzyme proteolytic co thé sdn c6 & cay cao su nhung ciing
c6 thé do tir vi khuan xam nhap trong lic cao mi hoidc sau khi
cao mu. Su hu théi protein béi cdc enzyme nay ciing co thé la
nguén goc déng dac latex ngau sinh.

Latex tuoi @€ ngoai troi, trong vai gio no sé bi dong dic tu
nhién (co ché dong dic sé dugc dé cap & phan tinh chat thé giao
trang), 6 la do cac enzyme sin co trong latex, truéc khi chay
tiét khoi cAdy ma ta thuong goi la enzyme coagulase.

112 Vi khusgn:

Chéc chan vi khudn c6 chitc nang trong su déng dic latex
ngau sinh, do c4dc enzyme ma chung tiét ra hodc do chung truc
tiép tac dung lam ha thap pH latex.

Trong latex, ngudi ta tim thay rat nhiéu loai vi khuan (it nhat
la 27 loai), c6 loai tac dung vao glucid, loai thi tac dung gay hu
théi protein. O noi yém khi, loai vi khudn tac dung vao glucid sé
gay lén men thanh acid acetic, acid lactic, acid butyric va car-
bonic gay déng dic latex, quebrachitol cing c6 thé 1én men do
loai vi khudn nay. O noi c¢6 khong khi troi, cac vi khudn tac dung
vao protein (vi khuan proteolytic), hoat dong va tao ra mot chat
phan tiét mau vang trén mat latex.

Dé choéng lai tac dung dong dic hoa latex cua vi khuan va en—
zyme, ta cho vao latex chat sat khuan ma ta sé dé cap & phan téi.

IIT. Tinh chi? thé giao trang:
Il 1. Pha phin tdn: serum

Serum cida latex co thé tach khéi cao su hoan toan qua may
siéu ly tam, hodc qua phép lugt cuc min. Trong serum, ham
lwong thé kho chiém tir 8% dén 10%. N6 cho hiéu tng Tyndall
manh liét nho chita nhiéu chat hitu co hop thanh dung dich thé
giao trang. Nhu vay serum cuia latex 14 mot di chat, nhung no
ing v6i @6 phan tan manh nhiéu hon d9 phan tan cda cac hat ti&
cao su; va theo thoi quen nguoi ta xem n6 nhu la mot pha phan
tan duy nhat.
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[T 2 Pha b phin tdn: hat (i cao su

Van deé kich thudc cia cac phan tit cao su khong dong nhat da
duoc dé cap 6 phan thanh phan latex va biét rdng khoang 90%
hat ti& cao su co duwong kinh nho hon 0,5um.

Schoon va Van der Bie da nghién cttu cac hat ti cao su cia
mét latex da duge xit 1y v6i hoi bromine, qua kinh hién vi dién
t&, ching minh kich thuéc cia chung thuong 1a mot boi so cua
kich thude don vi khodng 60pum. Cac hat ti latex c6 chuyén dong
brown, dé6 1a dac tinh cida trang thai ling lo thé giao trang. Qua
phép hoat dnh, nguoi ta chitng minh vén téc di chuyén trung
binh cia cac hat ti¥ cao su, & cay cao su latex chua bi bién déi béi
tac dung cia cac chat phan wng hoa hoc 1a vao khoang 12um/giay
(gan 1mm/phiit). Téc d6 di chuyén cao nhat duoc quan sat thay la
voi latex thuong. Qua tac dung ciia chat kiém ham, téc do nay bi
giam di; trong luc v6i cung mot ti 1é acid, tri s6 van téc hau nhu
la triét tiéu.

Chuyén déng brown ciing c6 thé bi gidm rat nhiéu, ci dén
miie co thé bi triét tiéu, béi su gia ting d6 nhot latex (chang han
nhu thém vao gelatin hay glycerin).

Hat t1& cao su trong latex khong chi chuyén dong brown khéng
théi, ma ching con chuyén dong crémage®. Hién tuong xay ra la
cac phan ti cao su c¢6 xu huéng noi 1én mit chat léng do chiing
nhe hon. Su chuyén dong nay cé6 thé néi la cuc cham; néu ta ap

2g (d -d)r?
dung dinh luat Stokes?® v = —9 .
ban kinh 1pm (tri s6 ban kinh nay cao hon thuc té nhiéu), véi la—
tex c6 do nhot la 2 centipoises ta sé thay cac phan ti cao su la—

vao cac hat tit latex ¢o

1. Crémage: tam goi la créme—hoa, hay kem hoa. Phuong phap kem hoa ciing la mot trong cac
phuong phap dam dac hoa latex tuai.

2. Trong cong thirc nay: V 1a van téc kem hoa,n la dé nhét chat long, d 1a ti trong clia serum,
d' la ti trong clia hat t(r cao su, r 1a ban kinh hat tr cao su va g la gia téc trong trudng.
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tex phai mat téi 1 thang dé tw néi 1én duwoc 1cm. Chinh dinh luat
Stokes nay giup tién liéu moi nguyén nhan tai sao lam giam do
nhét hay lam ting d6 16n cda cac phan ti cao su dé gitp van toc
noéi cia ching nhanh hon (theo dinh luat nay, do nhét ti 1é
nghich va do6 16n cda hat ti ti 1é thuan véi van téc noi).

Truong hop ciia nhing chat ta goi 1a “créme — hoa” dé lai bén
du6i mot 16p serum, (x4 nude serum ra ta sé con lai mot latex dam
dac), chung lam tang d6 nhot latex nhung chinh ching ciing gay
cho cac hat tit tu nhém lai, nhw thé duong kinh cida cac phan ti
dugc xem nhu ting 1én va dnh huéng cia d6 nhét hau nhu khong
dang ké. Dudi anh hudéng ctia chat kem hoa, cac hat t tu nhom
lai nhung ching van gi tinh chat dzc biét cia minh, nén khi pha
mu kem v6i nude, chung tu tach roi nhau (khong tu lai nita).

Vé kha ning tich dién cda cac hat ti cao su, ta biét cac phan
t& cao su duge bao boc mot 16p protein nhung ban chat cia 16p
protein nay thi con chua ré lam. Chinh né xac dinh tinh 6n dinh
va su két hop thé giao trang cia latex, va dé nghién ciu su két
hop nay, ching ta khdo sat tinh chat cda protein. D€ cho rd hon,
ta phac hoa phan tit protein qua coéng thitc tong quat:

NH, - Pr - COOH
V6i NH, 1a mot goc amine; COOH 1a goc acid; Pr 1a mot chudi
protein.

Theo thuyét hién nay, nguoi ta trinh bay phan ti ¢ diém déng
dién qua ion hon hop *NH,-Pr-COO ™, va ta thita nhan c6 mot su
can bang gitta hai trang thai:

NH,-Pr-COOH < "NH,~Pr-COO™
Trong cung nhing diéu kién nay, v6i dung dich acid ta sé co:
"NH,-Pr-COO™ + H' & "NH_-Pr-COOH
va v6i dung dich kiém ta co:
"NH,-Pr-COO™ + OH < NH,-Pr-COO™ + H,0
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Piém déng dién cia protein latex la tuwong duong pH = 4,7.
Véi céc tri s6 pH > 4,7 cong thic NH,~Pr-COO™ chiém uu thé va
cac hat ti mang dién tich am. Ngugec lai tri s6 pH < 4,7 cong thice
+NH3—Pr—COOH chiém wu thé va hat ti cao su mang dién tich
duong:

(anh hudng cua pH t6i dién tich cua hat ti latex)

coon c00 c00O
ey ey {
Pr S e P e Pr & e
P C P Con- P Con-
<0 <% <%
HQ HS HQ
pH < 4,7 pH =47 pH > 4,7
duong dién trung hoa am dién

Cac hat t& cao su latex twoi ma pH tuong dwong 7 déu mang
dién 4am nhu truong hop cda da s6 thé nhid twong thién nhién.
Chinh dién tich nay néu cung dién tich 4m hoéc cuing duong tao
ra lgc day gitta cac hat cao su véi nhau, ddm bdo su phan tan
cua chung trong serum.

Mat khac, protein con c6 tinh hut nuéec manh giup cho cac
phan t& cao su duoc bao boc xung quanh mét vé phan ti nude
chong lai su va cham gi®a cac hat ti, day ciing 1a mot yéu t6 6n
dinh cua latex.

II1.3. Sy dong déc latex:

bong dac tu nhién:

Latex tuoi néu dé ngoai troi sé tu nhién dong dac lai. Mot
cach téng quat, ngudi ta thira nhan hién twong nay 1a do cac en—
zyme hay vi khuan bién d6i hoa hoc gay ra.

Néu do pH latex twoi, ta sé thdy pH sé giam xudng cho dén
lic latex déng dic; tinh acid nay lam cho ngudi ta nghi rang
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ngudn goc tit cac enzyme hay vi khuan tac dung t6i nhitng cau
tao latex phi cao su. Nguoi ta cing da ching minh ngay tu luc
cao mu latex da c6 chita anhydride carbonic ma ham lugng van
tiép tuc tang lén (do sy khi carboxy cua acid carboxylic). Nhung
c6 diém dang chu y 1a sy dong dic nay 1a do su gia tang do acid
duy nhat, nhat la néu ta git pH latex bang 8 véi xtt, su dong dac
van con xay ra. Van Gil nghi ring cac lipid phitc hop cia latex,
phosphatid, lecithid déu bi dehydrate hoa béi enzyme. C6 su
thanh 1ap savon khong tan (alcalinoterreuz) thay thé 16p protein
cua hat ti cao su va gay ra dong dac.

Mot thue nghiém da 1am ré tAm quan trong cia cac enzyme tac
dung vao protein dnh huéng téi diéu kién on dinh latex: Cho
trypsin vao latex, cac protein sé bi dehydrate hoa va sau tac dung
nhu thé latex sé bi dong dic khi ta khudy tron hay nung nong lén.

DPéng dic bang acid:

Pong dac hoa latex bang acid 1a mot tac dung chi yéu biéu
hién qua dién tich bang cach ha pH xuéng t6i mot tri sé sao cho
tinh 6n dinh cda thé phan tan khong con nia.

Khi ta cho acid vao latex, sy dong déc sé xday ra nhanh chong.
That thé, viéc thém acid vao latex d4 lam ha pH va giup cho la-
tex dat t6i @6 déng dién, tuc 1a d6 ma suc ddy tinh dién khong
con nia va latex sé dong dac.

Nhung su dong dac latex khéng phai 1a mot hién tugng xay ra
ngay lap tic: no sinh ra véi toc o tuong doi cham. Cing co thé
néu ta rot acid vao latex mau le dé vuot qua diém déng dién kha
nhanh thi sy dong déc latex khong xay ra. Trong truong hop
nay, dién tich cac hat ti& cao su latex 1la duong, latex 6n dinh véi
acid va su déng dic xay ra khi ta cho chat kiém vao dé dwa pH
vé dén diém déng dién:
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Ving latex 6n dinh Ving latex bi Ving latex 6n dinh
(khéng déong dac) déng dac (khéng déong dac)

Duong biéu dién
/ déng dic latex

+ -

pH : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
G.I1.2: Sy thanh lap cac vung theo d6 pH

Trong cong nghiép cao su, nguoi ta thuong dung acid formic
(lugng dung 0,5% theo khoi lugng latex) va nhat 1a acid acetic,
(liéu dung 1%) vi ching tb ra kinh t&€ va phé bién, that ra moi
acid déu ha duoc pH xudng, gy dong dic hiu hiéu.

DPéng diac bang mudi hay chat dién gidi:

Vao nam 1906, Victor Henri 1a nguoi dau tién quan sat thay
su két hop cda latex doi voi chat muéi hay tong quat 1a nhing
chat dién giai thi tuwong tu v6i sy két hop cia nhing thé giao
trang khac.

Hién nay ta biét ro la khi cho mot dung dich muéi vao latex
v6i thé tich tang dan, latex sé bi dong dac khi lwong chat dién
giai cho vao vuot troi hon “tri s6 dong két”.

Co ché dong dic latex béi chat dién gidi nhu sau: phan ti thé
giao trang bi khit dién tich do su hap thu cia ion dién tich trai
dau va sy dong két tu sinh ra sau sy khit mat dién tich.

Tri s6 dong két (déng cuc) thay déi tuy theo latex va ban chat
cia muodi, chd yéu 1a ban chat clda mudi cation bdi vi dién tich
cua cac hat tit cao su latex la am.

Latex khong phai luon luon nhay véi tac dung déng dac cua
mudi. Chang han ta thdy latex tham tich (dialyse), tuc la da 1ay
mat phan 16n chat dién gidi cia no, sé bi dong ddc kho hon dwoi
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tac dung cia muéi. Nhing yéu t6 nhu mua, tudi cay cao su, tinh
chat vang dat canh tac, v.v... déu dnh huéng téi thanh phan
khoang chat cda latex, va 1a nguén géc cia su thay déi nay.

Khi latex dugc pha lodng, hiéu qua dong dic it thay ro rang; khi
do ta can cho vao mot ti 16 muéi cao hon, déi véi pha bi phan tan.

Ban chat cation ciia muéi si dung trong viéc dong dic latex
chiém wu thé nhat. Tac dung dong diac la mot hién tuong khi
mat dién tich, no tang theo hoa tri cia cation. Thuc t€ ta khong
thé co6 dugc su dong dic véi cac ion kiém K¥, Na¥ (nhu muéi an
NaCl) n6 chi xay ra véi cac ion Ca++, Mg++, Sr++, Ba™t va con
nhanh hon nta vé6i ion AT+,

Anh huéng clda anion muéi téi sy dong dic thi khong dang ké.

Thuc té nhing mudéi duoc dung dé dong dic latex la nitrate
calcium hay chloride calcium, chloride magnesium, sulfate
magnesium va sulfate nhom.

DPéng dac bang rugu (con):

Khi cho vao latex mot lwong rugu day dud, no sé lam dong dic
latex. Do dam diac cda cao su trong latex anh huéng rat l6n toi
toc do dong dic nay. Chang han véi latex c6 ham luong cao su
kho 1a 35%, ta phai cho 10% thé tich rugu ethylic 96° méi co duge
su dong dédc ngay lap tic; voi latex c6 15% cao su lugng ethanol
96° cho vao phai t6i 80% thé tich.

Co6 nhiéu giai thich vé hiéu qua déng dic hoa latex cia rugu;
hién nay nguoi ta chitng minh day la moét tac dung khi nuée. Ta
biét rang 16p protein bam quanh cac hat tit cao su hut nuée
manh va 16p vo phan ti& nuée chéng lai sy tiép xuc va cham gitta
cac hat tit cao su v6i nhau (moét trong hai yéu t6 6n dinh latex),
trong khi 6 rugu d6 cao la mot chat khi nuéc manh: khi nong
do ruou trong serum thich 1ng, no sé ha thap tri s6 hut nuée
binh thuong cda 16p protein bam quanh cac hat ti& cao su. Chi
mot yéu té vé dién tich khéng di dé dam bao cho latex 6n dinh
va su dong dic xay ra.
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Su déng dic latex bang acetone xay ra theo tién trinh tuong
tu. Trong cong nghiép cao su va latex nguoi ta thuwong dung
acetone dé dong dic latex hon 1a ding ruou vi su dong dic bang
rucu chi dung trong phong thi nghiém nghién citu ma thoi.

Déng dic bang cdch khudy trén:

Khi ta khudy trén manh va kéo dai, latex sé bi dong dic. That
thé, viéc khudy trén da lam cho déng ning trung binh cua cac hat
phan tit cao su ting lén; déng ning nay dat toi mot tri s6 dda dé
khéng ché duoc luc day dién tii va vé hiéu hoa 16p protein hit nuée.
Khi latex duoc cho thém vao chat c6 tac dung giam d6 6n dinh latex
nhu oxide kém chéng han, su déng dic sé dugc gia toc.

Hién nay nguoi ta diung phuong phap khuiy tron co hoc nhu
la mot thi nghiém ching minh (test) hién twong vé do 6n dinh
latex, nhung ti s6 gitta d6 on dinh co 1y va do 6n dinh hoa hoc thi
chua dugc xac dinh ré. Phuong phap khudy tron co hoc duoc
dung dé gia toc su dong dic latex trong céng nghiép cao su, ta
thay c6 mit trong phuwong phap CEXO ché tao mu to.

Dong déc bdi nhiét:

Latex c6 thé bi déng dac nho lam lanh. Lam cho latex lanh téi
-15°C va dua tré vé nhiét do binh thuwong, no sé dong dac lai, co
1& béi vi su lam lanh da pha vé hé thong hap thu nudc cia pro-
tein; trong khi d6 phuong phap dong dic hoa nay hau nhu khong
st dung trén thuc té, béi vi viéc lam lanh phai kéo dai téi 15
ngay thi su déng dic méi co thé xay ra.

Latex cay cao su (Hevea brasiliensis) chiu nhiét do cao kha tot;
nhung nhiét nong lai gia téc tac dung cia cac chat gay dong dic.

Vai chat hoa hoc khong co tac dung gi t6i latex khi ¢ nhiét do
binh thuong, nhung lai co tac dung gay dong dac khi nong lén,
nhiing chit nay goi 1a “ch4t nhay nhiét” (agents thermosensibles).
Truong hop tiéu biéu nhat la truong hop c6 mat & latex ion kém
va ion ammonium cung mot lidc: khi nong, ching tao thanh ion
duong phitc hop zinc ammonium gay ra dong dac latex.
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Il 4 Su bdo quan:

Ta phan biét su bdo quan ngan han va su bao quan dai han.

O nhtng dén dién 16n thuong c6 mot thoi gian phai cho doi
tuwong d6i kha lau gitta cong viéc cao mu cay cao su va nhap latex
vao xudng. Miat khac, vao mot ngay nao do, latex bi 4m wot béi
nuéc mua lai ngdm chat chat (tannin) cia vo cay la chat co tac
dung vo6 hiéu hoa tinh én dinh ctia latex. Hai su kién néu trén déu
co thé lam dong dic latex som khi ta van chuyén latex vé xudng.
Dé chin dung hién tugng nay ta can cho vao latex cac hop chat
kiém dé nang cao pH ciia no 1én, tranh xa diém dang dién cia la—
tex. Chat duoc st dung thuong nhat cho viéc bdo quan ngan han
nay quan trong nhat 14 ammoniac, ké do la sulfite sodium.

Luu y la nhitng chat nhu formol, bisulfite sodium va cac chat
hitu co dan xuat phenol nhu pentachloro phenol sit dung cing
dugc; nhung chi yéu chung chi ¢6 tac dung sat trung cho latex
ma thoi. (Trong lic ammoniac c6 chic nidng hén hop; vira sat
trung vua nang cao pH).

Su bdo quan dai han chu yéu la su bdao quan latex da dam dic
hoa. Ta phan biét hai loai chat:

— Chat baz nhu xut va nhat 14 ammoniac;

— Chat sat trung dic biét nhat nhu la pentachlorophenate
sodium, chat nay khong thé dung duy nhat dé bdo quéan latex ma
doi héi c6 mot lugng nhéd chat kiém hién dién.

Dong thoi, can ké dén chat phu trg nhing chat bdo quan ké
trén, d6 la savon. Dung phu tro cho cac chat sat trung, savon giup
téang dugc o 6n dinh thé giao trang cia latex mot cach dang luu y
bdi su thay thé 16p protein bao quanh hat ti cao su latex.

1715, Pim dge hoa latex:

Co nhiéu phuwong phap dam dic hoa latex:

Kem hoda

a. Phuong phap:
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Cho vao latex twoi mot chat giup hién twong hoa thanh kem
cua latex lodng xdy ra nhanh chong: latex loang bi phan thanh
hai phan, phan dué6i la serum khong c6 mot lwong cao su nao
hién dién va phan trén la latex dam dic nhu kem. Hién tuong
da dugc giai thich.

Nhing chat duge goi 1a kem hoa latex tong quat 1a gomme
adragante, agar—agar, alginate sodium, alginate ammonium,...
nhung khi st dung can cho thém vao mdot savon dic biét nhu
oleate ammonium dé cai thién tac dung, nhat la doi véi alginate
sodium va alginate ammonium.

Mu kem c6 tinh chat tot 1a khi né da duwogc loai hét bun dat.
Lugng ammoniac st dung tuong dng véi lugng binh thuong
(0,7%) @61 voi lwong cao su; nhung sau khi kem hoa latex ta can
phai chinh lai nong @ ammoniac 0,7% cho ding vi da c6 vao
khoang 1/2 ammoniac mat di ¢ trong serum thai tru.

Cach thic kem hoa latex twoi tién hanh nhu sau: Latex tuoi
chita trong bén c6 trang 16p vernis hosc son dic biét. Cho algi—
nate ammonium (lugng dung 0,1% alginate ammonium kho d61
v6i latex) hoa tan v6i nuéc nong (mau tan), dung dich nay dung
ngay lap tic vi n6 bi hu hong kha nhanh, rot vao latex trong lic
ammoniac hoa; k& d6 khudy tron it nhat 1a 1 gio va dé yén trong
khoang 2 ngay. Trong vong 2 ngay nay sé c6 khoang 80% dén
90% cao su tach ly va sau d6 xa nuéc serum ra ta con lai mot la—
tex dam dac nhu kem goi 1a md kem. Chinh lai nong d6 ammo-
niac trong mu kem nay.

Luc khudy cho dung dich alginate tan déu trong latex twoi, ta
cho thém vao mot luong dung dich oleate sodium dé cai thién tac
dung cia alginate va dé én dinh latex. Néu serum c6 mau den khi
x4 ra la do latex tuoi ban va do bun dat hodc bon chita ra ri.

Phuong phap kem hoa nay rat cong hiéu vi serum loai tri chi
chita ti 1% dén 2% cao su (trong khi d6 serum loai tit phuong
phap ly tam c6 thé con chia té6i 10%). Nhu vay néu ap dung
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phuong phap dam dic héa latex nay ta khong can phai thu héi s6 cao
su mét di 6 trong serum; mét khéac serum (trung tinh héa, khit hoan
toan mui hoi théi, thém dam) dung 1am phan bén cay cao su rat t6t
(chat dinh dudng, chét cdu tao phi cao su tra vé cho cay cao su).

b. Uu va khuyét diém:

% Uu diém:

1/ — Ning suit cao,

2/ — Dung cu don gidn, ta c6 thé thuc hién tai don dién.

3/ — Chi phi vé ning luong thap, hoic khong

4/ — Chi phi vé cong tho thap,

5/ — Mi kem (latex dam d#c) c6 pham chat tuong duong véi mi
kem c6 duogc & nhitng phuong phap khac va dung duoc vao bat ky
ting dung nao, néu phuong phap duoc kiém tra thich hop.

< Khuyét diém:

1/ — Phuong phap nay dé lam thay déi thanh phan latex hon
nhing phuwong phap khac. Can phai thi nghiém rat nhiéu méi co
thé xi 1y duoc latex trai qui tdc. Mot cach tong quat, ta co thé
noi phan mau vang cda latex cang thap, cong viéc kem hoa cang
dé dang; d6 1a nguyén do ma Van Gils dé nghi tach 14y phan
vang truoc khi thuc hién cong tac kem hoa.

2/ — Vé phuong dién tam ly, latex dam d#c theo phuwong phap
nay ¢ nhiing diéu kién khong hop 1y da lam cho nguoi st dung co
cam tuong mui kem ly tam (dam dac theo phuwong phap ly tam) la
tot va dong nhat hon mui kem nay.

Ly tam:

a. Phuong phap:

Dam dic hoa latex theo 161 ly tAm 14 moét phuong cach duoc s
dung nhiéu nhat nham loai trit mét phan nuée ra khéi latex.
Trén thuc té€ nguoi ta sit dung may ly tAm cong nghiép dat duoc
mu kem 60% dén 62% cao su. Phuong phap nay dua vao su khac

biét gita ti trong cia cac phan ti cao su va ti trong clia serum.
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P P . 2g (d - d)r?
Day con la mét itng dung cia dinh luat Stokes v = ?

n

Nhu vay dé ting téc d6 ngoai viéc tang kich thude cda cac
phan ti cao su (tham gia trong cong thiic stokes dudi dang ban
kinh binh phuong), nguoi ta ciing c6 thé ting gia téc trong
truong g lén.

Két qua tach cac phan ti cao su trong phuong phap ly tam it
hoan toan hon ¢ truong hop kem hoa vi thé con sot lai mot se—
rum tring duc nhu stia chita khodng 5 — 10% cao su. Vé kich
thudc ciia phan tit cao su ma nhiéu tac gia da ching minh co su
khac biét 16n vé kich thude gita cac phan tit cao su cia mi kem
va phan tit cao su clda serum: mi kem ly tdm chid yéu cau tao
toan cac hat tit to, trong luc serum chi chita toan nhing hat ti@
nho hon. Cac hat tii ciia serum co tiét dién 1on va tuwong ung voi
mot s6 chat bi hap thu cao.

Nhu vay cao su c6 duoc tit mu kem ly tam sé tinh khiét nhieu
hon cao su co duogc tir serum thai trit qua may ly tam (cao su nay
Phap goi la cao su “skim”).

Chinh cao su lay tit serum ly tam, dong dic hoa, chua qua mot
x1 ly ddc biét nao, chita vao khoang 25% chat khong phai 1a cao
su trai han véi cao su to x6ng khoi RSS chi chita tit 7% dén 10%.
Duong nhién cao su nay sé co tinh chat ky thuat rat khac la, can
phai rita sach va xit Iy v6i enzyme dé pha hiy va hoa tan cac hop
chat dam néu ta muén coé duge tinh chat twong tu voi tinh chat
cda cao su thuong mai thong thuong.

Veé st dung may ly tam, may ly tuéng 1a mot may cho duge mi
kem co6 ham luong cao su rat cao va serum phai hoan toan khong
duc, trong mét thoi gian ngan nhat. May ly tam 1y tuéng nhu vay
rat la dat tién va doi héi cong suat tiéu thu to 16n. Nhing may ly
tam ding cho céng nghiép hién nay xit ly moéi gio' duoe 450 lit
latex va doi hai co mét dong co dién lon hon 5 HP (CV). Hau qua

la ning suat cua chung tuong doi thap va hiéu suit chi vao
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khoidng 90%, nhung cac nha ché tao cho rang ching tuong doi
kinh té& hon.

Xét mot budng ly tAm hoan toan kin c6 chita day latex thuong
40% cao su; cho budéng nay chiu moét lue ly tAm va trong mot thoi
gian nhu may phan ly cong nghiép, 1an lugt ta co latex 60% cao
su & trung tam, latex 40% khong thay d6i nhung & vi tri hoi gan
trung tam hon va latex 10% & chu vi ngoai bién: néu bay gio ta
dat nhing 16 & trung tam va & chu vi ngoai bién, ta sé thu lay
latex dam d#c va serum, ta cliing can cung cap latex tuwoi vao may
& diém thich hgp d6 1a & noi latex khong thay déi 40% dé viéc
phan ly dugec lién tuc va diéu hoa.

. 60% _ 40% 10%
e .‘ n- P4 o ."‘:\. ::.; ‘e . Dl el
AN RO I LA AN

H.IL.2. Mot doan mit cat doc cia may ly tam

Chinh nguyén tac nay duoc ap dung vao cac may ly tAm cong
nghiép, nhung & may, noi cung cdp latex twoi con gan trung tam
chia hon vi phan ly cao su tit serum quan trong hon la phan ly
serum tir latex da dam dac (tic la d4t nhing 16 cung cdp gan vé
phia trung tam). 6} may ly tdm cong nghiép nguoi ta khong dung
mot buéng don ma la ghép chong nhiéu dia khong ri sét hinh
noén cut c6 nhing 16 da dinh vi, tic 1a xép dit khong nim ngang,
v6i muc dich dé latex loang niang hon dé chdy vé phia chu vi
ngoai bién; tiép do6 dudi dnh huéng cia luc ly tam, serum tréi lén
tré lai doc theo thanh ngoai dé thoat ra qua mot 16 da dinh sén &
nap, nhu hinh H.IL.3:

B6 phan xoay chuyén cdia may ly tam dugc goi 1a “bol may ly
tam”. Toc do quay cda thiét bi da duge cac nha ché tao may dinh
san. Néu toc do qua 16n thi nguy hiém x4y ra la su né tung may.
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" s~ [atex tur cdy cao su Phuong phap ly tam
_J“L_. Fetiess ams G latex la phuong phap
i N e N
7 { trdo ra dam dac hoa latex (cung
latex P .
o i G v6i phuong phap kem

- héa, cing la phuong

phap tinh khiét hoa la-
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tex).
§ b. Uu va khuyét diém:

% Uu diém:

\\\-\:\\\ Wi

\

\

/- Chat luong mu
§ !

kem ly tam tot va déu,

nhung khoéng cao hon

) . ) chat lugng mu kem dam
H.I1.3. Mat cat phan chuyén van

cda may ly tam dac qua phuong phap

kem héa hop quy tac.
2/— Vé phuong dién san xuat, phuwong phap nay co loi vi ta co
thé ap dung bat ky lic nao cing duoc, do no it lam thay doi
thanh phan latex.

% Khuyét diém:
1/~ Nang suit thap (mudn tang san lugng chi co cach tiang s6 may).

2/— Can lap ra mot co s& thu héi cao su chita trong serum thai
tri. Néu khong xi¢ 1y nhanh, no6 sé 1én men hoi thoi di doi, gay 6
nhiém moéi truong tram trong.

3/- Thiét bi ly tam dat tién.
4/- Phi ton cong thg cao.
Phuong phdp dién gidi:

a. Phuong phap

Phuong phap nay dua vao nhing céng viéc ngay xua cua
Clingett va Henri thuc hién, ho da chimg minh cac phan tid cao
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su latex do tinh hut dién cia ching sé tuw di chuyén trong mét
dién truong. (Pay la dau dé cia hang loat luan an cia hoi nguoi
Ao Semperit).

Néu ta cho mot dong dién chay gita hai dién cuc doc dit
trong moét thung chita nhi twong hay mot chat ¢ trang thai ling
lo thé giao trang, ta sé thay ngoai su di chuyén cia cac hat ti, co
su xép tang cia nhing phan ti nay xay ra H.I1.4:

+ b

?_:::i

H.II.4. Su xép tang cla cac phan tit thé giao trang
duéi anh huéng cua dong dién.

Néu cac hat ti ning hon chat 16ng, ching han nhu héong huyét
cau (mau) thi chung sé tu & day thung. Néu chung nhe hon chat

l16ng nhu latex ching han thi chiing sé tu trén miit.

Dé tranh cac phan tit latex bam vao dién cuc, ta can phai tach
riéng bang mét mang ban tham nhu 14 cellophane chéng han, nhu
thé (thung) binh dién giai sé c6 3 ngin ma 2 ngin bia la ngin c6
dién cuc chita day chat dién giai loang nhu dung dich ammoniac.

..+.

latex dim
die

LY L]

N

mauldam dic

H.IL.5. Cac phan tit latex d4m déc tu ¢ phan trén
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Cac phan tit cao su latex lai ¢c6 xu huéng bam vao mang chan
va dong lai tao thanh mot lop cach dién khong cho dong dién di
qua. D€ tranh hién tuong nay, ta ddo nghich chiéu dong dién
trong thoi ky cuc ngin dé cac phan tii cao su tréc ra va phu tro
cho hién tuwong néi trén bé mit cda ching. Ta ciing c6 thé ting
s0 ngin & gita lén va thu lay latex dam dic & tiing ngin nay.
Latex con phai duoc lam ngudi, dic biét la néu xi ly ¢ ving
nhiét doi nuwée ta.

Veé tinh chat ciia mu kem thuc hién dam dic hoa mu tuoi qua
phuong phap dién giai nay, Murphy cho két qua so sanh v6i mu
kem ly tam nhu sau:

Béng I1.3: So sanh tinh chat mi kem ly tam va
mi kem dién giai

LY TAM | DIEN GIAI |[LY TAM | DIEN GIAI

1 lan 1 lan 2 lan 2 lan
Do kiém (% NH,) 0,63 0,59 0,67 0,66
Téng chat ran (%) 61,3 61,4 61,7 61,8
Ham lugng c/su khd (%) 59,7 59,8 61,5 61,5
Tro (%)... 0,45 0,40 0,14 0,14
Dam (%)... i =t 0,22 0,23
— Mau séc cia vang ¢/su
(don vi Lovibond):
Truée khi 140 héa 1,5 1,0 1,0 1,0
Sau 16 gio & 95°C 2,5 2,5 1,25 1,5
On dinh véi oxide kém 64 63 14 15

Phuong phap nay da la doéi tuong cia nhiéu qua trinh cai
thién lién quan t6i su c¢6 dinh ctia mang chan, viéc cho thém vao
latex sorbitol, borate ammonium co tac dung lam giam do nhot
chat 16ng, hoic lién quan t6i kiéu bé tri co hoc gitip kéo dai chu
ky si dung thiét bi gitta 2 1an ngung dé ria sach mang chén.
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b. Uu khuyét diém:

% Uu diém:

1/ — Nang suét cao.

2/ — Mt kem c6 chat luong tot, twong duwong véi mi kem ly tam
hay mi kem c6 dugc qua phuong phap kem hoa duoc kiém soat
can than.

3/ — San xuat co6 thé thuc hién lién tuc duoc.

% Khuyét diém:

1/ — Co s phai duogc diéu khién bdi mot chuyén vién co ning lye

2/ — Dién néng tiéu thu cao.

Bdc hoi:

Phuong phap béc hoi nuée 1a phuwong phap dam dac hoa latex
rat pho bién vao thoi tién chién. Ngay nay, mud kem thu duoc
theo phuong phap nay hau nhu khong s dung trong cong
nghiép cao su vi sdn phdm ché& bién c6 xu huéng hut 4m rat
manh. Linh vuc ttng dung cia md kem nay la dung lam keo dan
cho cong nghiép da, gidy, lam d6 choi tré em v.v...

Phuong phap nay tong quat dugc thyc hién nhu sau: (khéong
nén phé bién). Truéc day nguoi ta cing da dé nghi dam dic hoa
latex v&i chat 6n dinh thich hop 1a hemoglobin, dé dat duge mot
thé bot hau nhu gan khd, co6 thé khuéch tan tré lai nhanh trong
nuéc va d6i thanh mot latex dam ddc & muc d ma ta mudn.
Phuong phap nay khong thay co két qua trén thuyec té co 1é vi san
pham thu dugc bi dong diac duéi tac dung cia sic ép, néu duge
bdo quan sé git duge d6 6n dinh.

Khuyét diém 1én ciia phuwong phap boc hoi nuée 1a mi kem
chita day dud chat cau tao latex khong phai 1a cao su. Mot latex
duge lam bay hoi nuée dat t6i ham lwong chat kho vao khoang
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80%, néu ta dung mot chat kiém cé dinh dé én d&inh hoéa, né co
thé chia t6i 10% chat ngoai lai.

Pam dic hda két hop:

Nguoi ta danh gia md kem (latex dam dzc) t6t nhat 1a md kem
co duge qua phuong phap kem hoa latex da dugc dam déac hoa mot
1an qua phuong phap ly tAm. Phuong phap dam dic hoa két hop
nay con dugc xem la phuwong phap tinh khiét hoa latex?.

Ta cing co6 thé dung mot latex dd duge kem hoa hay ly tam
mot 1an roi cho bay hoi nuée tiép theo. Phuong phap két hop nay
cho mot mi kem c6 @6 dam dic cao ma ham lugng chit khong
phai 1a cao su thi thap hon mi kem ma ta lam ban dau truc tiép
tu latex thuong.

1. Né&u pha loang nudc trd lai réi lai ap dung phuong phap két hgp néu trén thi @6 tinh khiét
cang cao.
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